
Erodibilidade do solo

É a susceptibilidade de um solo em sofrer erosaõ.

Pode ser definido também como o atributo intrínseco do solo que reage à 
ação erosiva da água:

-reduzindo a taxa de infiltração e a rugosidade superficial do solo devido à -reduzindo a taxa de infiltração e a rugosidade superficial do solo devido à 
desestruturação (aumentando a enxurrada);

- desprendendo e transportado as partículas pela enxurrada.



Restrições na aplicabilidade da informação sobre 
erodibilidade do solo:

-a distribuição das forças erosivas e de resistência do solo 
variam para cada sub-processo ativo em vertentes sendo a 
erodibilidade do solo relacionado a processos específicos;

-A variabilidade temporal e espacial dos atributos do solo -A variabilidade temporal e espacial dos atributos do solo 
que controlam a erodibilidade.



Atributos do solo e erodibilidade do solo

-qualquer atributo do solo pode afetar a erodibilidade;

-não existe nenhum atributo isolado que possa descrever 
integralmente a erodibilidade;

-na prática, a agregação do solo, a consistência e a força de 
cisalhamento afetam diretamente a erosão;

- outros atributos tem uma influência indireta.   



Agregação

- alta variabilidade na estabilidade em função da sua gênese e 
composição (incluindo a cimentação)

- macroagregados x microagregados

- secamento e umedecimento



Consistência do solo

- uso dos limites de consistência de Atterberg

- os limites relevantes para a erodibilidade:

1) Limite de coesão: a umidade na qual o solo se torna coeso;

2) Limite de plasticidade: o limite no qual o solo se deforma 
plasticamente sob stress;plasticamente sob stress;

3) Limite líquido: o limite no qual o solo flui sob um stress 
definido e moderado;

4) Limite de contração: limite abaixo do qual há formação 
de fissuras que podem afetar a formação de sulcos 



Força de cisalhamento ou resistência do solo ao cisalhamento

- controla a resistência do solo ao desprendimento de partículas;

- depende das forçãs de coesão entre as partículas e agentes 
cimentantes;

- difícil de medir no campo na precisão requerido para os - difícil de medir no campo na precisão requerido para os 
processos erosivos. Utiliza-se um equipamento chamado 
Torvane. 



Outro atributos:

Textura:

- forte interação como outros atributos (CTC, mineralogia, etc.



Mineralogia da argila:

- ambivalente: argilas com baixo CTC (caulinita) formam 
agregados com menos força que com esmectitas devido à menor 
superfície. Mas as esmectitas dispersam mais facilmente que as 
caulinitas devido à cimentação. 



Matéria orgânica:

- a matéria orgânica reduz a erodibilidade do solo;

- depende da interação entre a MO e outros atributos;

- probemas de hidrofobicidade em solos com altos teores de MO

- aumenta a atividade biológica- aumenta a atividade biológica



Na e outros cations

-atuação na dispersão de partículas;
-depende dos teores de argila e mineralogia



Fe e óxidos de Al

-ação floculante como o Ca;
-pontes entre partículas de argila;
-ação cimentante após precipitação como gel na superfície 
das argilas.



Água no solo:

- umidade antecedente ao evento chuvoso é importante

- umidade x força de cisalhamento

- padrões de retenção de água

- estacionalidade da dinâmica da água no solo



Solo Erodibilidade Horizonte

Superfície Subsuperfície

com B textural

PV com cascalho 0,055 0,027

PV ou PE abrupto A mod. textura arenosa/média 0,049 0,023

PV abrupto ou não textura arenosa/média 0,043 0,046

PV A moderado textura arenosa/média 0,035 0,023

PV ou PE A moderado textura argilosa ou média/arg. 0,034 0,018

PV ou PE dist ou álicos A moderado textura ar/arg ou med/arg ou

arg/arg

0,028 0,019

BV textura argilosa ou m. arg. ou PE eut. A mod. textura arg. ou m.

arg.

0,023 0,021

arg.
Terra Roxa Estruturada 0,018 0,011

com B latossólico

LV dist ou álico A mod. textura arg. ou m.arg. 0,022 0,009

LE dist ou álico A mod. textura média 0,017 0,012

LV pouco prof., LV câmbico, Cambissolo Latossólico, todos textura

argilosa

0,017 0,022

LE A mod. ou A proem. text. arg. ou m. arg. 0,015 0,005

LV ou LV câmbico, textura média ou argilosa 0,015 0,013

LV A mod. textura média 0,013 0,007

LV ou LA A mod. textura argilosa ou média 0,012 0,003

Latossolo Roxo A mod textura argilosa ou m. arg. 0,012 0,004









- Transparencias curv ret e cond hid Nsat






