
Lista 6 – Aula de 20-10-2017 

Ref.: P.W. Atkins & Julio de Paula, Físico-Química, 8ª ed., cap. 25, pp 330-334. 

 

1) Quais as características da adsorção física e adsorção química? 

 

2) Quais são as premissas do modelo de adsorção de Langmuir? 

 

3) Determine a constante de adsorção de Langmuir e o volume máximo para o 

recobrimento total da superfície, conhecendo os seguintes dados de volume de CO 

adsorvido (V) em função da pressão P de CO aplicada sobre o carvão a 273K: 

 

P(kPa) 13,3 26,7 40 53,3 66,7 80 93,3 

V (cm³) 10,3 19,3 27,3 34,1 40 45,5 48 

  

Resp.: Vmax = 128,4 cm³ e K = 6,68 x 10-3 kPa-1 

 

 

4) Descreva as características do modelo de adsorção BET. 

 

 

5) Considerando o modelo BET e os dados de volume de N2 adsorvido (V) em função da 

pressão P de N2 aplicada sobre sílica a 273K mostrados na tabela abaixo, determine  

(i) o valor de c; 

(ii) o valor de Vmon e 

(iii) a área superficial de 1,0 g de sílica 

 

P(kPa) 0,16 1,87 6,11 11,67 17,02 21,92 27,29 

V (cm³) 235 559 649 719 790 860 950 

  

Resp.: (i) 370, (ii) 615 cm³ e (iii) 2,65 m² 

 

6) Por que curvas de BET de adsorção/dessorção de gases em sólidos contendo 

mesoporos apresentam histerese? 

 


