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MEV – Microscópio Eletrônico de Varredura









Interpretando resultados

Sistema Zr-Si

Ligas - %at

#1 – 95#Zr - 5%Si

#2 – 90#Zr - 10%Si

#3 – 75#Zr - 25%Si

#4 – 40#Zr - 60%Si

#5 – 5#Zr - 95%Si
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Atividade 

• Abrir o Stoa

- Trabalho Prático 

- Atividade do Trabalho Prático

• Em grupo, vocês devem identificar as fases na 
microestrutura indicada a cada grupo - 15min.

• Discutir a microestrutura em 2min.



CrSi2

CrSi2 + CrSi

Grupo 1:Cr-Si



Ta5Si3 

Ta5Si3+ TaSi2

Grupo 2:Ta-Si



Grupo 3:Nb-Si
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