Processo submicro CMOS


Os slides se referem ao processo RTI subu CMOS com dimensão mínima de 1,0 um, um metal.
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Poço N
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Óxido de campo
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Óxido de gate
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Source e Dreno
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Source e Dreno com LDD
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Circuito Completo
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