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e Introducao
o Uso do gesso na Odontologia
o Gipsita e processo de obtencdo do gesso (calcinacao)
= Sulfato de calcio di-hidratado -> sulfato de cdlcio hemi-hidratado + dgua
e Gessos na Odontologia e suas aplicacdes
o Tipo I: moldagem de face e de pacientes edentados (ndo é mais utilizado)
o Tipo Il ou comum: confeccdo de modelos de estudo, moldeira de clareamento
o Tipo lll ou pedra ou de resisténcia moderada: confeccdo de modelos de trabalho para
protese removivel
o Tipo IV ou especial ou pedra de alta resisténcia: confeccdo de modelos de trabalho para
protese fixa
o Tipo V ou especial ou alta resisténcia e expansdo: confeccdo de modelos de trabalho para
proteses que irdo utilizar materiais de alta fusdo
e Calcinacao
o Fatores determinantes para formacdo dos diferentes tipos de gesso

Temperatura N Modificadores
Gesso N Pressao ~
(°C) de expansdo
Tipolell 110-120 Nao Nao
Tipo Il 130 Sim Sim
Tipo IV 130 + mod. Sim Sim
Tipo V 130 + mod. Nao Nao

o Relagdo entre forma e tamanho das particulas X quantidade de agua X resisténcia do

material
Gesso Quantidade Resisténcia a Expansdo
de 4gua (%) compressdo (MPa) volumétrica (%)
Tipo Il 45a 50 9 0,3
Tipo Il 30 21 0,1
Tipo IV 19a22 35 0,05
Tipo V 19a22 49 0,3

e Caracteristicas do gesso

o Alteragao dimensional
Estabilidade dimensional
Reproducgao de detalhes
Resisténcia ao risco
Compatibilidade com o molde

o Cor contrastante
e Relagdo agua/pd

o Efeitos: alteragdo dimensional, tempo de trabalho, tempo de presa ou cristalizagdo,

resisténcia mecanica

e Varidveis de manipulacao

o Proporcionamento

o Tipo e energia de espatulagao

©)
©)
©)
©)



