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Deflexdao de uma barra metalica
OBJETIVOS

* Estudar o comportamento de deformagiio mecanica de uma barra metélica.
* Determinar experimentalmente o médulo de Young do material.

MATERIAL NECESSARIO

e Barra metilica

e Régua deslizante
e C(Cargas diversas
e Balanca analitica
e Paquimetro

TEORIA

Dentro do regime eldstico, a relagdo entre a forga e a deformacso de flexo é:
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onde, £ € o médulo de Young do material da barra;

b € a largura da barra;

d ¢ a espessura da barra;

L & o comprimento medido entre o ponto de engaste e o ponto de aplicagfo da forca.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Parte 1
Nesse experimento, serd analisada a variacio da deformagfo em fungo da forca de deflexfo
aplicada sobre a barra, com a finalidade de determinar o médulo de Young do material.

1) Determinar os pardmetros geométricos da barra metalica (largura e espessura).

2) Engaste a barra por uma de suas extremidades, deixando um comprimento da ordem
de 27cm. Escolha um ponto de medida sobre a barra e encoste o extremo da régua
deslizante. Mega o valor de comprimento L correspondente.

3) Aplique diferentes cargas, entre zero e o valor maximo, e mec¢a a deformagfo x da
barra. Construa uma tabela de dados da deformag&io x em funcédo da for¢a peso F.
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