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(relagfo entre resisténcia e resistividade)
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p(T) = poll + (T — Ty)]
(resistividade em fungio da temperatura)
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R(T) = R[l + (T~ Ty)]
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Semicondutor: a resistividade
diminui & medida que a
temperatura aumenta
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temperaturas abaixo de T,
a resistividade € igual

Variagio da resistividade p em funco da temperatura absoluta T para (2)
um metal normal, (b) um semicondutor e () um supercondutor. Em (a), a aproxima-
o linear de p em funcao de T & indicada por um segmento de linha reta; a aproxi-
maggo concorda com o valor da funcéo para T= T, quando p = po.
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Coeficientes de temperatura da resistividade (valores aproximados nas vizinhancas da temperatu-

fa ambiente)

Material a[CO™M Material alCO™
Aluminio 0,0039 Chumbo 0,0043
Latéio 0,0020 Manganina 0,00000
Carbono (grafita) —0,0005 Merctrio 0,00088
Constantan 0,00001 Nicromo 0,0004
Cobre 0,00393 Prata 0,0038
Ferro 0,0050 Tungsténio 0,0045





