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Questões

1 . Usando os dados do ensaio de tração realizado no laboratório, determine os cinco parâmetros

caracteŕısticos da curva tensão -deformação do material ensaiado.

2 . Ainda usando os dados, plote os dados usando uma escala bilogaritmica e determine os

parâmetros da relação constitutiva de Ramberg - Osgood do material, interprete os resul-

tados principalmente em relação à confiabilidade da relação constitutiva.
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