
 
MANIPULAÇÃO DO ALGINATO 

 

INSTRUMENTOS PARA A AULA - Cuba de borracha flexível; espátula de aço 

inoxidável rígida para gesso; proporcionadores, moldeira parcial perfurada, 

espátula 70 e espátula 36, placa de vidro, manequim, além do plástico de 

bancada, material clínico, toalha de mão e paramentação.   

 

MOLDAGEM PARCIAL COM ALGINATO                                                         

1 - Preparar a mesa clínica com os instrumentais necessários  

2 - Centralizar a moldeira na região da arcada a ser moldada 

3 - Proporcionar a água de acordo com as instruções do fabricante e colocar na cuba.  

4 - Homogeneizar o pó de alginato. 

5 - Proporcionar o alginato e espargir sobre a água. 

6 - Iniciar a mistura aglutinando os componentes, com cuidado. 

7 - Continuar a mistura, espatulando vigorosamente a massa com aproximadamente 

200 voltas da espátula por minuto durante 45 segundos. 

8 – Preencher a moldeira com o alginato  

9 - Comprimir o alginato da moldeira contra a região a ser moldada e manter a 

moldeira em posição, imóvel durante e após a geleificação.  

      Não deixar o paciente segurando.  

10 - TEMPO DE GELEIFICAÇÃO – Se o material não mais se deforma 

definitivamente quando aplicado um instrumento de ponta romba. 

11 - Aguardar mais 3 minutos e retirar a moldeira com um golpe único e rápido, no 

sentido do longo eixo dos dentes.  

12- Observar a reprodutibilidade de detalhes e pormenores.  
 

 

2. CONSTRUÇÃO DO MODELO  

1 – Proporcionar a água e colocar na cuba 

2 – Verter o gesso sobre a água e espatular vigorosamente  

3 - Vazar gesso pedra (tipo III) em pequenas porções na parte mais superior e 

posterior do molde, ao lado das cavidades deixadas pelos dentes e promover a 

vibração até o completo preenchimento do molde dos dentes. 

4 – A seguir complete a base do modelo encima de uma placa de vidro  

2 - Armazenar o conjunto molde/modelo em ambiente com umidade relativa de 

100%, por 50 a 60 minutos.  

3 - Separação molde/modelo tracionando no sentido do longo eixo dos dentes.  
 
 



 
Tarefa 
 
Observando os seguintes tópicos dos procedimentos realizados descreva: 
 

- as características do alginato antes da sua manipulação (forma de apresentação, 
cor, cheiro, textura) 

- as características de manipulação do alginato   
- a característica da consistência final do alginato.  
- o processo de modelagem por meio do vazamento do molde com gesso tipo III. 


