
CRITÉRIOS DE PLASTIFICAÇÃO 
Um resumo de figuras esclarecedoras obtidas na 

Internet 



COMPORTAMENTOS UNIAXIAIS DIVERSOS 



ESPAÇO DE TENSÕES PRINCIPAIS 
(PARA REPRESENTAR OS COMPORTAMENTOS EM 3D) 



TENSOR DE TENSÕES =  

= TENSOR HIDROSTÁTICO + TENSOR DESVIADOR 



PLANOS OCTAÉDRICOS 



MOHR-COULOMB NO PLANO 1-3  
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𝜏 = 𝑐 + 𝜎 tan𝜙 

Em termos de tensões principais: 



MOHR-COULOMB GENERALIZADO 



COMPARAÇÃO DE CRITÉRIOS DE 

PLASTIFICAÇÃO 

Drucker-Prager 

com c=0 
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CRITÉRIOS DE PLASTIFICAÇÃO DIVERSOS 



TRESCA, VON MISES E PLANO DESVIADOR (OU 

OCTAÉDRICO), NORMAL AO EIXO HIDROSTÁTICO) 



COMPARAÇÃO DE CRITÉRIOS 

𝐽2
′ = 𝐴 + 𝐽1𝐵 

𝜏𝑜𝑐𝑡 = 𝑎 + 𝜎𝑜𝑐𝑡𝑏 


