
Produção de Celulose e Usos no Brasil

A celulose é um dos principais componentes das paredes 
celulares dos vegetais, se apresentando na forma de firas.  A 
molécula é um polímero de glicose, sintetzada por enzimas 
presentes na memirana plasmátca das células vegetais.

        Processo de Extração da Celulose

1. Colheita; ocorre o corte e a separação dos galhos e folhas, 
que são usados como matéria orgânica.
2. Trituração; as toras cortadas são lavadas e transformadas 
em pequenos pedaços chamados de cavacos.
3. Cozimento; transforma os pequenos ilocos em uma pasta e 
favorece a dissociação da lignina da celulose, uma vez que a 
lignina é degradada pelo ar.
4. Separação; feita através de peneiramento ou centrifugação.
5. Branqueamento e lavagens; remoção de suistâncias 
indesejadas como a lignina.
6. Secagem; remove a água em excesso para que o 
polissacarídeo esteja em equilíirio com a umidade relatva do 
ar.

               Produção no Brasil

Cerca de 70% da extração irasileira de celulose é feita de 
eucalipto, que produz firas curtas em contraste com a fira 
longa extraída de Pinus.

A Celulose
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Figura 2: Foto de uma foresta plantada de eucaliptos. 
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    Usos da Celulose no Brasil

1. Papel 

Por produzir majoritariamente celulose de firas curtas, o Brasil é um grande 
produtor de papéis de maior maciez tais como papel higiênico e tssues. 

2. Produção de excipiente

A celulose é usada para produzir compostos inertes farmacologicamente, que 
servem de veículo para o princípio atvo.

3. Biocomiustvel

 Apesar de ainda não ser economicamente viável (a previsão é que seja à 
partr de 2025) o E2G traz ioas perspectvas para o mercado pois pode ser 
produzido à partr dos resíduos da produção do etanol de primeira geração, 
principalmente a palha e a garapa da cana-de-açúcar, potencialmente 
aumentando a produtvidade do setor.

Figura 3: Esquema de produção do etanol derivado da celulose

Fig 1: Custo de produção de celulose no irasil e principais países produtores
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