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TRANSFORMAÇÕES MULTIFÁSICAS

Diagrama de fases: condições de equilíbrio
resfriamento muito lento. Nos processos reais,
especialmente industriais é inviável ou mesmo
indesejável.

Resfriamento fora do equilíbrio (+rápido) pode
ocasionar:

• fases ou transformações em temperaturas diferentes
daquela prevista no diagrama de fases;

• Existência, à temperatura ambiente, de fases que
não aparecem no diagrama.



Ferros fundidosAços

DIAGRAMA Fe-Fe3C

SOLVUS

LÍQUIDUS
SOLIDUS



(Callister)



CURVAS TTT (Tempo-Temperatura-

Transformação) 

• As curvas TTT estabelecem relações entre a temperatura em

que ocorre a transformação da austenita e a estrutura e

propriedades das fases produzidas com o tempo;

• Existe ainda transformações se processam à temperatura

constante (ISOTERMICAS);

• Trabalho pioneiro de Bain e Davenport em 1930:

“Transformation of Austenite at Constant Subcritical

Temperatures” [E.S. Davenport and E.C. Bain, Trans. AIME,

1930, vol. 90, pp. 117-154].





Para uma liga ferro-carbono com composição eutetóide (0,76%p C).

Fração que reagiu isotermicamente em função do logaritmo do tempo

para a transformação da austenita em perlita.

A temperatura 

desempenha um papel

importante na

velocidade de

transformação da 

austenita em perlita.

Dependência em relação com a temperatura 

para uma liga Fe-C (eutetóide/0,76%p C)



Técnica de Construção da Curva TTT.





• Micrografias: 

(a)perlita grosseira 

(b)perlita fina

• Em torno de 540ºC ocorre a
formação da perlita mais
fina, pois com a diminuição
da temperatura, a taxa de
difusão do carbono diminui,
e o espaçamento
interlamelar fica menor. As
lamelas tornam-se
progressivamente mais finas

PERLITA FINA E GROSSEIRA

(a) (b)



TRANSFORMAÇÃO ISOTÉRMICA

(CURVAS ITT)



TRANSFORMAÇÃO ISOTÉRMICA 



TRANSFORMAÇÃO ISOTÉRMICA 



Bainita superior

TRANSFORMAÇÃO ISOTÉRMICA 



TRANSFORMAÇÃO ISOTÉRMICA 

Bainita inferior



BAINITA

• Em temperaturas abaixo da faixa de formação de perlita fina, um novo
microconstituinte é formado: a bainita;

• A microestrutura da bainita consiste nas fases ferrita e cementita, em forma de
agulhas ou placas (não em lamelas como a perlita);

• No diagrama de transformação isotérmica a bainita se forma abaixo do “joelho”.



• Para temperaturas entre 300 oC e 540 oC a bainita se
forma como uma série de agulhas de ferrita separadas por
partículas alongadas de cementita (bainita superior);

• Para temperaturas entre 200 oC e 300 oC a ferrita
encontra-se em placas e partículas finas de cementita se
formam no interior dessas placas (bainita inferior).

BAINITA



BAINITA: AGREGADO NÃO LAMELAR DE FERRITA E 

CARBONETOS

BAINITA INFERIOR E BAINITA SUPERIOR

MECANISMO DE FORMAÇÃO: CONTROVERSO AINDA HOJE

Duas correntes principais :

• Harry Bhadeshia (Cambridge-UK): nucleação por difusão e

crescimento por cisalhamento (displaciva como a martensita)

por causa da velocidade de crescimento, formada por

subunidades e formação de relevo (Zener, 1946);

• Mats Hillert(Royal Institute of Technology –Suécia-96 anos):

Difusão

CURIOSIDADE



Bainita inferior: difusão de 

curto alcance do carbono -

carbonetos em 60º.

(Goldenstein,2002)



BAINITA INFERIOR: IMAGEM DE MET

Carbonetos em 60º.

Subunidades
Bainita inferior: difusão de 

curto alcance do carbono -

carbonetos em 60º (MET).



BAINITA 

SUPERIOR:

IMAGEM DE MET



BAINITA EM MO - MUITO PARECIDA COM A

MARTENSITA. Não é possível saber se é superior ou

inferior, sem saber qual o tratamento, temperatura,

tempo, composição do aço, etc.



TRANSFORMAÇÃO ISOTÉRMICA 

DA MARTENSITA



MARTENSITA

- A martensita se forma quando o
resfriamento for rápido o
suficiente de forma a evitar a
difusão do carbono, ficando o
mesmo retido em solução
(interstícios);

- Na transformação martensítica não
ocorre difusão. Ocorre
instantaneamente (independente do
tempo), por cisalhamento
(deformação plástica).

MARTENSITA

AUSTENITA

TRANSFORMAÇÃO 

ALOTRÓPICA COM 

AUMENTO DE 

VOLUME, 

que leva à concentração 

de tensões



• Sendo uma fase fora de equilíbrio, a martensita não aparece no

diagrama de fases Fe-Fe3C;

• É uma solução sólida supersatura de carbono (não se forma

por difusão), todo o carbono permanece intersticial, podendo

transformar-se em outras estruturas por difusão quando

aquecida;

• É dura e frágil, por isso é sempre necessário um tratamento de

revenimento após a formação de martensita (Têmpera);

• Pode ocorrer com diferentes formas: em ripas e lenticular

(placas).

MARTENSITA



MARTENSITA EM FORMA DE RIPAS

• Para ligas que contêm menos

do que cerca de 0,6%de C, a

martensita se forma como

pacote de ripas.

• São placas longas e finas, tais

como as lâminas de uma

folha.

• Técnicas de microscopia

eletrônica e difração de raios-

x devem ser aplicadas para a

análise mais detalhada da

microestrutura.



MARTENSITA EM FORMA LENTICULAR 
(PLACAS)

• A martensita lenticular (ou

em placas) é encontrada em

ligas ferro-carbono com

concentrações maiores que

0,6% de C

• Na fotomicrografia pode-se

observar a martensita em

forma de agulhas (regiões

escuras) e austenita que não

se transformou durante o

resfriamento (regiões claras)

denominada austenita

retida, pois esta presente a

temp. ambiente.



Temperatura de Transformação 

Martensítica

Formas de martensita (ripas e placas) em função do teor de carbono.

ripas placas





Microestrutura da Transformação 

Martensítica em Aços Carbono



Diferença  Microestrutural –

Martensita Placa (Lenticular) X Ripa 

Placas
Ripas

Acima 1,0 %C
Abaixo de 0,6 %C



MARTENSITA REVENIDA

• No estado temperado, a martensita, além

de ser mais dura, é tão frágil que não

pode ser utilizada para a maioria das

aplicações;

• Excesso de tensões internas (deformação

da rede + carbono nos interstícios);

• A ductilidade e a tenacidade podem ser

aprimoradas e as tensões internas

aliviadas por meio de um tratamento de

revenimento;

• Revenimento: aquecimento de um aço

martensítico (Temperado) até uma

temperatura abaixo da linha solvus,

durante um intervalo de tempo

específico.



MARTENSITA REVENIDA

Revenimento: o carbono difunde para fora dos

interstícios da rede do ferro e de combina com ele para

formar carbonetos.

Martensita Revenida

(Fases Ferrita + Fe3C) 

Martensita (TCC,monofásica) 

A dureza e a resistência da MR pode ser explicada pela

grande área de contornos entre as fases por unidade de

volume para as numerosas partículas de Fe3C



CURVAS TTT,TRC E TRATAMENTO TÉRMICOS

EM RESFRIAMENTO CONTÍNUO:CURVAS TTT ≠TRC –

CINÉTICA É DIFERENTE!

(Colpaert)



EIXO HORIZONTAL :TEMPO

(Colpaert)

CURVAS TTT,TRC E TRATAMENTO TÉRMICOS



EIXO HORIZONTAL :TAXA DE RESFRIAMENTO

(Colpaert)

CURVAS TTT,TRC E TRATAMENTO TÉRMICOS



Aço Hipoeutetóide



Aço Hipereutetóide



RESFRIAMENTO CONTÍNUO

• A transformação tem
início na intersecção da
curva de resfriamento com
a curva de início da reação,
e termina com o
cruzamento da curva com
o término da
transformação;

• Para qualquer curva de
resfriamento que passe por
AB a austenita não reagida
transforma-se em
martensita.



RESFRIAMENTO CONTÍNUO

A (FORNO)= Perlita grossa

B (AR)= Perlita fina (+ dura 
que a anterior)

C(AR SOPRADO)= Perlita
+ fina que a anterior

D (ÓLEO)= Perlita + 
martensita

E (ÁGUA)= Martensita



TÊMPERA E REVENIMENTO

(Costa e Silva & Mei)



Resumo Transformações

AUSTENITA

Perlita

( + Fe3C) + a 
fase 

próeutetóide

Bainita

( + Fe3C)

Martensita

(fase tetragonal)

Martensita 
Revenida

( + Fe3C)

Ferrita ou cementita

Resf. lento
Resf. moderado

Resf. Rápido

(Têmpera)

reaquecimento



PROPRIEDADES MECÂNICAS

• A cementita é mais dura,
porém mais frágil do que a
ferrita. Dessa forma
aumentando a fração de Fe3C
irá resultar em um material
mais duro e mais resistente.

• A perlita fina tem maior
resistência mecânica que a
perlita grosseira. A perlita
fina possui maior restrição
ao movimento de
discordâncias.

• Na esferoidita (carboneto
esferoidizado) existe uma
menor área de contornos e
menor restrição de
discordâncias, portanto é
menos dura e menos
resistente.



• Aumento do teor de cementita
(+ frágil) resultará em
diminuição de ductilidade nos
aços;

• Os aços com perlita grosseira
são mais dúcteis do que os com
perlita fina, pois na perlita fina
existe uma maior restrição à
deformação plástica;

• O aço esferoidizado é
extremamente dúctil, mais do
que os que apresentam perlita
fina e perlita grosseira. Além
disso são extremamente
tenazes, pois a forma de esfera
tem menor caráter
concentrador de tensão.

PROPRIEDADES MECÂNICAS



• A martensita é mais dura,
mais resistente e mais
frágil. A sua dureza
depende do teor de
carbono para aços com até
aproximadamente 0,6% de
C;

• Alta resistência: átomos de
carbono intersticiais +
deformação da rede, que
restringem o movimento de
discordâncias;

• A martensita revenida
(Ferrita+Fe3C) possui
partículas de cementita
pequenas, o que lhe dá uma
melhor ductilidade e
tenacidade.

PROPRIEDADES MECÂNICAS



FATORES QUE AFETAM A POSIÇÃO DAS 
CURVAS TTT NOS AÇOS

•Teor de carbono;

•Tamanho do grão da austenita;

•Composição química (elementos de liga).



TEOR DE CARBONO



TAMANHO DE GRÃO DA AUSTENITA

Quanto maior o tamanho de grão mais para a direita 
deslocam-se as curvas TTT



Tamanho de grão grande dificulta a formação da  
perlita, já que a mesma inicia-se no contorno de 

grão



Então, tamanho de grão grande favorece a formação 
da martensita



No entanto deve-se evitar tamanho de grão da austenita
muito grande porque:

• Diminui a tenacidade;

• Gera tensões residuais;

• É mais fácil de empenar;

• É mais fácil de ocorrer fissuras.

TAMANHO DE GRÃO DA AUSTENITA



HOMOGENEIDADE DA AUSTENITA

Quanto mais homogênea a austenita mais para a direita 
deslocam-se as curvas TTT



Os carbonetos residuais ou regiões ricas em C atuam 
como núcleos para a formação da perlita



Então, uma maior homogeneidade favorece a formação 
da martensita
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